metalphoto § MARINA

Placas de identificacion / Diagramas de servicio / Maqulna
Etiquetas de cédigo de barras Esquemas Paneles de control

LA TECNOLOGIA :

Excepcionalmente duradero.

La capa anodizada transparente y
dura como zafiro resiste quimicos,

Ampliamente especificado.
SIEMPRE LEGIBLE.

Durante mas de 50 afios, ingenieros industriales y militares han especificado el aluminio anodizado fotosensible Metalphoto para placas

de identificacion, etiquetas de codigos de barras, esquemas de servicio y paneles de control duraderos instalados en entornos
operativos hostiles. La tecnologia patentada de Metalphoto sella permanentemente una imagen resistente a los rayos UV

dentro del aluminio anodizado, ofreciendo la confianza de una durabilidad, una resolucién de imagen y una legibilidad

IMAGEN SELLADA

CAPA DE ALUMINIO La imagen se
absorbe en los

de codigos de barras inigualables.

La base de aluminio

rigido no se pela, agrieta [elek, X . ~ e . . . ) o . . B
ni delamina. exigentes durante mas de 50 afos. Su rendimiento en aplicaciones marinas se debe a su combinacion Unica de resistencia a la corrosion por

Especificado por primera vez por la Armada de los Estados Unidos en 1958, Metalphoto ha demostrado su eficacia en aplicaciones marinas

agua salada, la degradacion por rayos UV/luz solar, la abrasién y numerosos disolventes. El historial de Metalphoto en aplicaciones
marinas industriales incluye etiquetas de activos en embarcaciones de trabajo, placas de identificacion de contenedores de transporte

y paneles de control en grias marinas de alta mar.

Metalphoto se puede producir en sus instalaciones, donde y cuando lo necesite, o se puede adquirir a través de una red mundial
ESTABLE A LOS RAYOS UV

de proveedores autorizados. Contacte con Horizons Imaging Systems Group para incorporar Metalphoto a sus disefios.

ABRASION BENEFICIOS DEL PRODUCTO
RESISTENTE

Excepcionalmente duradero:

+ La imagen estable a los rayos UV esta sellada permanentemente dentro del aluminio anodizado.

TEMPERATURA _— . o . . .
+ Practicamente impermeable a los productos quimicos, al calor, a la abrasioén, a la niebla salina y a la luz solar.

RESISTENTE + Certificado para aplicaciones en exteriores por méas de 20 afios.

+ Obtuvo mas puntuaciones altas que cualquier otro material de etiqueta de cadigo de barras IUID probado por la Marina de los EE. UU.

(NSWC, Division Corona, Centro IUID; agosto de 2011).
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i LG Ampliamente especificado:

RESISTENTE + Cumple con una amplia gama de especificaciones comerciales, gubernamentales y militares.
+ Las certificaciones notables incluyen: MIL-STD-130N, STANAG 2290, GGP-455B(3) Tipo |, MIL-DTL-15024F, MIL-P-19834B y
" - AA-50271 (varias otras enumeradas en metalphoto.com).
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RESOLUCION FOTOGRAFICA:

+ La imagen fotografica ofrece detalles y contraste extremos en cualquier tamafo.

+ Esta disponible la impresién de seguridad anti-falsificacion.




metalphoto ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

Gracias a su capacidad para funcionar en una variedad de entornos exigentes, Metalphoto cumple con diversas especificaciones gubernamentales, industriales y militares. Visite

www.metalphoto.com para obtener una lista de especificaciones para las que Metalphoto esta calificado.

CARACTERISTICA | RESULTADO

Resistencia a la abrasion No se observa pérdida de imagen pronunciada, degradacion ni legibilidad reducida después de 7000 ciclos en una rueda abrasiva.
Corrosion acida Sin deterioro ni degradacion de la imagen después de 24 horas en &cido nitrico al 3%.
r
Resistencia al calor Sin pérdida de legibilidad ni degradacién al someterse a 1000 °F.
Resistencia acelerada a la Ningtn efecto nocivo después de una prueba de niebla salina (rocio salino) de 720 horas. 2,6 “Muy buena” resistencia a la corrosion después de 113 dias de exposicion al agua de mar.

corrosion por niebla salina, luz y clima. No se observa deterioro pronunciado de la legibilidad después de 400 horas de exposicion al meteorometro de arco de carbono. (Vida util en exteriores de mas de 20 afios).

Envejecimiento acelerado por oxigeno Sin decoloracion ni decoloracion después de 96 horas de envejecimiento con bomba de oxigeno a 300 psiy 70 °C
Resistencia a las manchas No se produce decoloracion negra cuando las placas se exponen a la tintura de yodo.
Resistencia a la limpieza No se observaron efectos nocivos cuando se prob6 con limpiadores alcalinos (MILC-87937 o equivalente) para superficies de aeronaves.
5
Resistencia a bajas temperaturas No se observan efectos nocivos ni decoloracion de la imagen tras una hora a -50 °F. No se observan alteraciones en la legibilidad tras la exposicion a -67 °F.

Sin ablandamiento, manchas ni desvanecimiento notable después de 24 horas de exposicion a:
Resistencia a disolventes organicos Combustible JP-4, gasolina, alcoholes minerales, metil etil cetona, trementina, combustible para turbinas y aviones, queroseno, xilol, acetona, toluol, heptano, tricloroetileno, fluido

hidraulico MIL-H-5606 y aceite para motores a reaccion MIL-L-7808.

Resistencia a los hongos Lectura visual de “0” segin ASTM-G21.

Choque térmico Sin deterioro después de 3 ciclos entre -65°C y 125°C

Resistencia a la humedad Sin deterioro después de 10 ciclos de humedad segtin MIL-STD-202, método 106,



http://www.horizonsisg.com/metalphoto-specifications.html
http://www.metalphoto.com

